TILLY)

NATURHOLZPLATTEN

PRODUKTINFORMATION 3-SCHICHT UND 1-SCHICHT MASSIVHOLZPLATTEN

3-SCHICHT NADELHOLZ =

TILLY Naturholzplatten sind mehrschichtige Massivholzplatten, bei denen zwei zueinander parallellaufende Deckschichten mit
einer um 90° versetzten Mittellage (Absperreffekt) verleimt sind. Die Stabmittellagen sind in der Lénge keilgezinkt. Die Deckla-
gen sind aus fugendicht verleimten durchgehenden Einzellamellen hergestellt. Decklage und Mittellage bestehen grundsatzlich
aus der gleichen Holzart. TILLY Dreischicht-Naturholzplatten werden normgerecht nach EN 13353 produziert. Produktionsbe-
dingte Anderungen vorbehalten.

Holzarten: Fichte, Fichte Antik, Fichte Fineline, Altholz, Kiefer, Larche, Douglasie, Zirbe

Technische Klasse SWP/2 S L3: Massivholzplatten fiir die tragende Verwendung im Innenbereich bzw. Feuchtbereich und
im geschitzten nicht direkt bewitterten AuRenbereich; Fichte 3S von 17-60mm; Douglasie,
Kiefer, Ldrche 19-26mm; Zirbe 19mm; Auslieferungsfeuchte 10% + 3%

Technische Klasse SWP/2 NS L3:  Massivholzplatten fur die nichttragende Verwendung im Innenbereich bzw. Feuchtbereich;
Fichte 3S 13-16mm; (Fichte 5S); Fichte Fineline; Auslieferungsfeuchte 10% + 3%

Technische Klasse SWP/1 NS L3:  Massivholzplatten fiir die nichttragende Verwendung im Trockenbereich;
Altholz; Auslieferungsfeuchte 8% + 2%

Guteklassen:

Guteklasse 0 Fichte:

Fugendichte Oberfliche, geradfaseriges Holz, gesunde festverwachsene kleinere Aste, vereinzelt kleine Harzgallen, praktisch
buchs- und markréhrenfrei, gleichméaRige Farbe, vereinzelt Naturastdibel und ausgebesserte Harzgallen zugelassen. Insgesamt
ausgeglichene Struktur und Mdobelfrontenqualitat.

Guteklasse A Fichte, Kiefer, Larche, Douglasie, Zirbe:

Fugendichte Oberfliche, schlichtes bis leicht grobjdhriges Holz, gesunde festverwachsene Aste, vereinzelt schwarze Punktiste
zugelassen, vereinzelt leichter Buchs vorkommend, geringe Markrohrenanteile moglich, leichte Farbabweichungen zulassig,
leichte Risse an den Plattenrandern zuldssig, Naturastdiibel, Harzgallen und Harzgallenausbesserungen zuldssig, vereinzelt
Splint zulassig (bei Kiefer, Larche, Zirbe und Douglasie), insgesamt homogenes Holzbild.

Guteklasse B Fichte, Kiefer, Larche, Douglasie, Zirbe:

Fugendichte Oberfliche, kraftige und ausgeprigte Holzzeichnung, gréRere Aste und Harzgallen zulissig, vermehrt Ausbesse-
rungen mit Naturastdibel und Harzgallenflicken moglich, Buchs, leichte Verfarbungen, Markréhre und Splint (bei Kiefer, Lar-
che, Douglasie und Zirbe) zulassig.

Glteklasse C Fichte, Kiefer, Larche, Douglasie, Zirbe:

Keine besonderen Qualititsanspriiche, Verfarbungen, Markréhre, Buchs, Aste, Harzgallen und Risse in groRerem Umfang még-
lich, insgesamt ohne besondere Anforderungen an die Oberflache, ohne Ausbesserungen.

Bei der Variante C+ sind Fehlstellen geschlossen.
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HINWEISE ZUR ANWENDUNG VON DREISCHICHTPLATTEN IM GESCHUTZTEN AURENBEREICH

Um den Klimabedingungen im AuRenbereich optimal standzuhalten, empfehlen wir, bereits in der Planungsphase hochstes
Augenmerk auf die Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes zu legen:

e Einsatz nur im konstruktiv geschiitzten, nicht direkt bewitterten und vor direkter Sonneneinstrahlung geschitzten Au-
Renbereich

e Klimatisierung der Platten an das Umgebungsklima

e Durchgdngige Hinterliftungsebene als Feuchtigkeitsausgleichsschicht
e Verwendung von rostfreien Befestigungsmitteln

e Alle Plattenkanten schiitzen

e Ausbildung von Tropfkanten an den waagrechten abgerundeten Plattenkanten von mindestens 15 °; rostfreie Tropf-
bleche bzw. Abdeckprofile zur Wasserableitung anbringen.

e Die allseitige Aufbringung einer geeigneten Oberflachenbeschichtung wird empfohlen

e Dunkle Anstriche sollten aufgrund starker Oberflachenerwdarmung vermieden werden

Wichtige Hinweise

Durch wechselnde Temperatureinwirkung treten auf Grund der natiirlichen Quell- und Schwindbewegungen des Holzes un-
vermeidbare Trockenrisse auf, welche sich auch bei deckenden und hochelastischen Anstrichen abzeichnen kénnen. Auch die
Fugenverleimung entlang der Decklamellen-Fugen kann an der Oberflache aufbrechen.

Rissbildungen, Fugenabzeichnungen, Vergrauung und Verzug entsprechen den natirlichen Holzeigenschaften. Sie konnen bei
Verwendung im AuRenbereich in groRerem Ausmall vorkommen und gelten nicht als Reklamationsgrund. Die Akzeptanz der
natiirlichen Holzeigenschaften ist daher Grundvoraussetzung fiir die Wahl der Dreischichtplatte bei der AuBenanwendung.
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3-SCHICHT LAUBHOLZ = /
Holzarten: Ahorn, Birke, Buche gedampft, Kernbuche gedampft, Eiche, Erle, Esche, Kirsch

Technische Klasse SWP/2 NS L3:  Massivholzplatten fir die nichttragende Verwendung im Innenbereich bzw. Feuchtbereich;
Auslieferungsfeuchte 10% + 3%

Guteklassen:

Giiteklasse A:
Fugendichte Oberflache, farblich sortierte Frontqualitat

Giiteklasse B:
Fugendichte Oberfliche, kraftige und ausgeprigte Holzzeichnung, sowie Aste und vereinzelt Naturastdiibelungen zul3ssig.

1-SCHICHT-NADELHOLZ /////

-“H‘l‘&l‘_ ]

Einschichtige Massivholzplatten bestehen aus durchgehenden, jeweils zur Langsseite parallellaufenden, massiven durchgehen-
den Staben einer Holzart, die miteinander fugendicht verleimt sind. Die einzelnen Latten sind nicht keilgezinkt.

Holzarten: Fichte, Kiefer

Technische Klasse SWP/2 NS L1 NC: Massivholzplatten fiir die nichttragende Verwendung im Innenbereich bzw. Feuchtbereich
und im geschiitzten nicht direkt bewitterten AuBenbereich;
Dicke 14 — 52mm; Auslieferungsfeuchte 10% + 3%

Guteklassen:

Guteklasse A Fichte:

In der Regel eine einwandfreie Front- und Mébelqualitit. Fugendichte Oberflache, gesunde festverwachsene kleinere Aste,
vereinzelt kleine Harzgallen, praktisch buchs- und kernréhrenfrei, gleichméaRige Farbe, vereinzelt Naturastdiibel und ausgebes-
serte Harzgallen zugelassen, Riickseite geschlossen.

Guteklasse B Fichte:

Fugendichte Oberfliche, schlichtes bis leicht grobjahriges Holz. Gesunde, festverwachsene Aste, vereinzelt schwarze Punktiste
zugelassen, schwarzumrandete Aste zulissig, geringe Markréhrenanteile méglich, leichte Farbabweichungen zuldssig, seichte
Risse an den Plattenrdandern zuldssig, Naturastdiibel, Harzgallen und Harzgallenausbesserungen zuldssig, Rickseite geschlos-
sen.

Guteklasse BK Fichte:
Ist eine Korpusqualitit. Oberfliche einseitig geschlossen. Kraftige und ausgepragte Holzstruktur, groBere Aste, Harzgallen,
Buchs, Markrohre und Verfarbungen sowie seichte Oberflachenrisse zulassig.

Glteklasse AB Kiefer:

Fugendichte Oberfliche, schlichtes bis leicht grobjahriges Holz. Gesunde, festverwachsene Aste, vereinzelt schwarze Punktiste
zugelassen, schwarzumrandete Aste zulissig, geringe Markréhrenanteile méglich, leichte Farbabweichungen zulassig, seichte
Risse an den Plattenrandern zuldssig. Naturastdiibel, Harzgallen und Harzgallenausbesserungen zuldssig, Riickseite geschlos-
sen.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Holzherkunft:
Alle angefiihrten Holzprodukte aus Nadelholz
sind nach PEFC-CoC zertifiziert.

Emissionen:
Alle Tilly Naturholzplatten sind frei von Pentachlorphenol (PCP), Holzschutzmitteln, organischen Lésungsmitteln und entspre-
chen der Formaldehydklasse E1 (EN 717-1).

Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Mdbel- und Innenausbau (Boden, Wand, Decke) bzw. als tragende und/ oder aussteifende Beplankung fir Holz-
bauwerke (Nadelholz 3S von 17-60mm Plattendicke)

Oberflache:
Dickenkalibriert und feingeschliffen, ober- und unterseitig mit Schleifbandkérnung K80

Bearbeitungen (werkseitig):
Auf Anfrage konnen Zuschnitte, Nut- und Federprofilierung bzw. Biirsten der Massivholzplatten vorgenommen werden.

Verarbeitung:
Die Verarbeitung der TILLY Naturholzplatten ist wie bei Massivholz problemlos mit allen gebrauchlichen Holzbearbeitungsma-
schinen und Verfahren moglich.

Abfallentsorgung:
Holzabschnitte sowie Sage- und Hobelspane konnen in Holzfeuerungsanlagen verbrannt werden.

Empfehlungen:
Durch den Transport vom Werk zum Kunden kann sich die Holzfeuchtigkeit der Platten kurzfristig verdndern. Deshalb wird vor
der Weiterverarbeitung eine Klimatisierung empfohlen.

Bei hohen Frontelementen ist ein erhdhtes Verzugsrisiko gegeben. Der versierte Anwender und Verarbeiter weil} sich durch
entsprechende Vorkehrungen bei der Konstruktion solcher Elemente zu helfen.

Achten Sie auf ein ausgewogenes Raumklima (ca. 20 °C, 40-50 % relative Luftfeuchtigkeit) vor allem wahrend der Heizperiode,
um Rissbildungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Qualitdt der Naturholzplatten vor der Bearbeitung. Mangelhafte Ware
nicht weiterverarbeiten.

Lagerungsempfehlung:
Die Platten sollen in geschlossenen und trockenen Raumen liegend gelagert werden und sind mindestens einmal pro Laufme-
ter gleichmaRig zu unterlegen. Die Pakete und auch einzelne Platten sind mit Folie abzudecken.

Downloads:
Samtliche Dokumente, Zertifikate, Produktblatter und Informationen sind auf unserer Homepage www.tilly.at abrufbar.

Tilly Holzindustrie GmbH 9330 Althofen / Austria
Krappfelder Strasse 27, Telefon +43 (0) 42 62-21 43, office.platten@tilly.at
www.tilly.at
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